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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由中国轻工业联合会归口。
本标准由扬州漆器厂负责起草。由扬州市工艺美术行业协会、扬州市技术质量监督局、中华全国供

销合作总社西安生漆涂料研究所、北京金漆镶嵌有限公司、甘肃天水飞天雕漆工艺家具有限责任公司、
扬州飞天漆器有限公司、福州市漆器行业技术创新中心、山西省平遥县浑漆斋大院民间艺术馆、厦门

惟艺漆线雕艺术有限公司参加起草。
本标准主要起草人:谢世强、袁美玲、华萍、夏星、张飞龙、万紫、何金成、李志倩、许德越、耿晓飞、王志强、

孙卫华。
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漆器通用技术要求

1 范围

本标准规定了漆器的术语和定义、分类、技术要求、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于漆器的设计、创作、生产和销售。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T1727 漆膜一般制备法

GB/T1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T1748 腻子膜柔韧性测定法

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T3324—2008 木家具通用技术条件

GB5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB/T9288 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法)

GB11887 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T14703 生漆

GB/T17832 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法)

GB/T18043 首饰 贵金属含量的检测 X射线荧光光谱法

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T19959 地理标志产品 扬州漆器

GB22792.2—2008 办公家具 屏风 第2部分:安全要求

QB/T1950 家具表面漆膜耐盐浴测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

漆器 lacquerware
选用漆、玉、石、贝、骨、箔等材料,采用涂、绘、勾、刻、填、雕、镂、磨、镶、嵌、贴、着、洒等工艺手法制成

的工艺品。

3.2
灰料 clay
砖石、粘土、骨壳等碾制或煅烧而成的细颗粒。

3.3
灰地 claylayer
将漆和灰料混合均匀后,涂覆在漆胎表面固化后形成的覆盖层。
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