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前  言

  GB/T15036《实木地板》分为两个部分:
———第1部分:技术要求;
———第2部分:检验方法。
本部分为GB/T15036的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T15036.1—2009《实木地板 第1部分:技术要求》。与GB/T15036.1—2009相

比,主要变化如下:
———增加修改术语和定义的内容(见第3章);
———增加了按加工工艺的分类(见4.4);
———修改了实木地板宽度偏差要求(见5.2.1,2009年版的6.2.2);
———修改了活节、死节、表面裂纹限制要求(见5.3,2009年版的6.3.1);
———提高了漆膜表面耐磨合格品的要求(见5.4.1,2009年版的6.4.1);
———提高了对含水率偏差的要求(见5.4.1,2009年版的6.4.1);
———增加了漆膜表面耐污染和重金属含量的要求(见5.4.1);
———修改调整了部分适用树种名称(见附录B,2009年版的附录B)。
本部分由国家林业和草原局提出。
本部分由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)归口。
本部分起草单位:黑龙江省林业科学研究院、浙江省林产品质量检测站、中国林业科学研究院木材

工业研究所、大自然家居(中国)有限公司、浙江世友木业有限公司、浙江富得利木业有限公司、浙江菱格

木业有限公司、久盛地板有限公司、福建大庄竹业科技有限公司、上海菲林格尔木业股份有限公司、浙江

格尔森木业有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州明成

木业有限公司、富林家居(中国)控股有限公司、苏州好宜家木业有限公司、嘉兴荣氏木业有限公司、绍兴

市彬彬木业有限公司、苏州大卫木业有限公司、安徽扬子地板股份有限公司、浙江创鑫木业有限公司、巴
洛克木业(中山)有限公司、浙江大友木业有限公司、浙江好运木业有限公司、安信伟光(上海)木材有限

公司、苏州联丰木业有限公司、浙江长方木业有限公司、浙江大东吴绿家木业有限公司、浙江瑞澄木业有

限公司、浙江上臣家居科技有限公司、浙江林昌木业有限公司、浙江永吉木业有限公司、浙江康辉木业有

限公司、浙江龙森木业有限公司、上海泛美地板有限公司、浙江方圆木业有限公司、浙江红利富实木业有

限公司、浙江生活家巴洛克地板有限公司、苏州燕泥地热地板科技有限公司、苏州安心实业有限公司、浙
江瑞通光电材料有限公司、德尔未来科技控股集团有限公司。

本部分主要起草人:关放、方崇荣、黄晓山、徐漫平、吕斌、佘学彬、倪月忠、孟荣富、刘彬彬、张恩玖、
沈海鹰、刘敦银、蒋雪林、沈建萍、赵建忠、夏叶明、张俊伟、罗惠明、荣慧、姜金法、蒋卫、雷响、朱梓序、
林德英、王志杰、丁奇龙、卢伟光、沈建新、陈曙红、蒙二虎、庞玉良、顾国华、张寅峰、胡志庆、沈建康、
胡敏浩、杨建忠、董国平、沈建平、徐正财、雍奎义、梅传龙、淳华、张立新。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T15036.1~15036.5—1994、GB/T15036.1—2001、GB/T15036.1—2009。
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实木地板 第1部分:技术要求

1 范围

GB/T15036的本部分规定了实木地板的术语和定义、分类、要求以及包装、标志、运输和贮存。
本部分适用于未经拼接、覆贴的单块木材直接加工而成的地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T16734—1997 中国主要木材名称

GB/T18103—2013 实木复合地板

GB/T18107 红木

GB/T18513—2001 中国主要进口木材名称

3 术语和定义

GB/T4823—2013、GB/T18103—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

实木地板 solidwoodflooringboard
未经拼接、覆贴的单块木材直接加工而成的地板。

3.2 
非平面实木地板 solidwoodflooringboardwithunevensurface
具有凹凸、模压、锯痕、拉丝等独特表面的实木地板。

3.3 
未涂饰实木地板 unlacqueredsolidwoodflooringboard
表面未涂饰的实木地板。

3.4 
漆饰实木地板 lacqueredsolidwoodflooringboard
表面涂漆的实木地板。

3.5 
油饰实木地板 varnishedsolidwoodflooringboard
表面经木蜡油、植物油等涂饰的实木地板。

3.6 
拼装离缝 assembledgap
相邻两块地板之间的拼接缝隙。

3.7 
拼装高度差 assembledhighdifference
相邻两块地板表面之间的高度差。
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